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STROP KLEINA zwykly z jastrychem cementowym
- pomieszczenia suche - wypetnienie Leca®KERAMZYTEM izolacyjnym S
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Posadzka '
Jastrych 4 - 6 cm (*)

Folia poslizgowa

Izolacja akustyczna min. 2 cm (*¥*)
Szpryc cementowy 0,5 cm

Leca® KERAMZYT izolacyjny S, gr. 0-6 cm
Paroizolacja (***)

Ceglana ptyta stropu
Tynk

*  np. weber.floor 1000 zbrojony siatkg
** np. Isover TDPT

***  tylko nad pomieszczeniem mokrym




